
Sains Malaysiana 45(5)(2016): 817–823  

Sintesis Sebatian Hidroksi-Eter Minyak Sawit Olein
(Synthesis of Palm Olein Based Hydroxy-Ether Compound)
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ABSTRAK

Sebatian hidroksi-eter-POo (80% hasil) disintesis melalui pembukaan gelang oksirana minyak sawit olein terepoksida 
(EPOo) secara alkoholisis. Hasil optimum pembukaan gelang oksirana (99.2%) dicapai dengan menggunakan asid 
sulfurik 3% v/bt pada suhu tindak balas yang tinggi (80oC) selama 30 minit masa tindak balas. Spektrum resonan 
magnetik nukleus-proton (1H-NMR) hidroksi-eter-POo telah menunjukkan kehadiran puncak proton pada karbon eter 
(3.2, 3.5 ppm) dan proton pada kumpulan hidroksil (4.8 ppm). Spektrum resonan magnetik nukleus-karbon (13C-NMR) 
hidroksi-eter-POo telah menunjukkan kehadiran puncak karbon yang terikat dengan kumpulan hidroksil (75 ppm) dan 
karbon pada karbonil kumpulan eter (72 ppm). Kelikatan kinematik hidroksi-eter-POo adalah 234.4 cSt (40oC) dan 28.1 
cSt (100oC) dengan indeks kelikatan 156.

Kata kunci: Alkoholisis; minyak sawit olein terepoksida; pembukaan gelang oksirana

ABSTRACT

Hydroxy-ether-POo (80% of yield) was synthesised through oxirane cleavage of epoxidized palm olein (EPOo) using 
alcoholysis process. An optimum oxirane cleavage has been obtained with 99.2% yield using sulphuric acid 3% v/wt at 
80oC for 30 min. The proton-nuclear magnetic resonance (1H-NMR) spectrum of hydroxy-ether-POo showed the presence 
of proton peak attached to the carbon of ether (3.2, 3.5 ppm) and proton of  hydroxy (4.8 ppm). The carbon-nuclear 
magnetic resonance (13C-NMR) spectrum of hydroxyl-ether-POo showed the presence of carbon peak bonded to hydroxyl 
(75 ppm) and carbonyl carbon on ether (72 ppm). While, kinematic viscosity of  Hydroxy-ether-POo was 234.4 cSt (40oC) 
and 28.1 cSt (100oC) with the viscosity index of 156.
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PENGENALAN

Akhir-akhir ini berlakunya peningkatan dalam kajian 
penghasilan sebatian kimia berasaskan sumber yang boleh 
diperbaharui. Sebelum ini, penghasilan sebatian kimia 
tertumpu kepada bahan berasaskan petroleum. Akibat krisis 
harga minyak mentah petroleum dunia yang tidak stabil 
dan peningkatan suhu global, terdapat minat yang tinggi 
dalam penggunaan sumber yang boleh diperbaharui bagi 
menggantikan penggunaan sebatian terbitan petrokimia 
(Huang & Zhang 2002; Rozman et al. 2003; Velayutham et 
al. 2009). Sumber-sumber ini adalah sebahagian besarnya 
daripada minyak tumbuhan kerana penggunaannya yang 
meluas, bersifat mesra alam dan juga boleh diperbaharui 
(Xia & Larock 2010). Selain itu, minyak tumbuhan bersifat 
terbiodegradasi dan tidak mencemarkan alam sekitar 
(Biermann et al. 2010). 
 Salah satu sebatian kimia terbitan daripada minyak 
tumbuhan yang popular adalah minyak terepoksida. 
Pelbagai jenis minyak terepoksida telah dihasilkan. 
Minyak-minyak terepoksida tersebut telah digunakan 
sebagai produk pertengahan dalam menghasilkan pelbagai 
produk akhir yang berguna kepada industri (Dinda et 
al. 2008; Goud et al. 2006; Jia et al. 2011; Meyer et al. 
2008; Milchert & Smagowicz 2008). Gelang oksirana 

pada sebatian terepoksida boleh bertindak balas dengan 
sebatian beralkohol secara alkoholisis untuk menghasilkan 
sebatian yang mempunyai kumpulan hidroksil dan eter 
seperti Rajah 1. Proses pembukaan gelang bermangkin asid 
menggunakan sebatian beralkohol ini bergantung kepada 
jenis alkohol yang digunakan (Wade 2006).

RAJAH 1. Struktur molekul sebatian hidroksi-eter (berantai C10)

 Malaysia adalah antara negara pengeluar utama 
minyak sawit mentah (CPO) di dunia dan ini dapat 
memberikan kelebihan kepada Malaysia untuk memajukan 
industri pengeluaran produk berasaskan minyak sawit 
olein (POo). POo mengandungi sebanyak 31% asid oleik 
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dan 12% asid linoleik pada rantai triasilgliserol (TAG) 
dengan nilai iodin 51-61 (Gunstone 2004; O’Brien 
1998; Scrimgeour 2005). Kedua-dua asid ini dalam POo 
adalah perlu bagi menjalankan proses pemodifikasian 
struktur TAG POo untuk menghasilkan suatu sebatian baru 
kerana mempunyai ikatan ganda dua, tempat berlakunya 
pengubahsuaian kumpulan berfungsi pada rantai ester TAG. 
Oleh itu, amat sesuai untuk digunakan sampel minyak 
sawit olein terepoksida (EPOo) dalam proses modifikasi 
supaya menghasilkan sebatian baru hidroksi-eter minyak 
sawit olein (hidroksi-eter-POo). Proses pembukaan 
gelang oksirana EPOo dengan menggunakan tindak balas 
alkoholisis dengan asid lemak berantai sederhana masih 
belum pernah dijalankan. 
 Namun, tindak balas alkoholisis sebatian terepoksida 
berlainan pernah dijalankan oleh beberapa penyelidik. 
Erhan dan rakan penyelidiknya telah menjalankan 
alkoholisis dengan menggunakan mangkin asid sulfurik dan 
mengkaji kinetik tindak balas alkoholisis (Erhan & Perez 
2002; Hwang & Erhan 2001). Kajian mendapati bahawa 
kinetik tindak balas amat bergantung pada jenis alkohol 
yang terlibat, dengan menggunakan alkohol berlainan 
iaitu metanol, 2-etilheksanol, butanol, sikloheksanol 
dan dekanol. Proses alkoholisis menggunakan alkohol 
yang mempunyai struktur molekul yang kompleks 
dan berantai panjang mempunyai kinetik tindak balas 
yang rendah berbanding alkohol yang berantai pendek. 
Campanella et al. (2010) telah menjalankan pemutusan 
gelang oksirana minyak kacang soya terepoksida (ESBO) 
dengan metanol dan etanol untuk menghasilkan sebatian 
termetoksilat dan teretoksilat menggunakan mangkin asid 
fluoroborik (HBF4) mengikut kaedah Guo et al. (2000). 
Manakala, proses alkoholisis melibatkan ESBO dengan 
alkohol Guerbet (C12, C14, C16, C18) dijalankan dengan 
menggunakan asid sulfurik (Hwang & Erhan 2006). Lin 
et al. (2008) telah menjalankan kajian kinetik tindak balas 
pembukaan gelang oksirana ESBO dengan metanol tanpa 

sebarang mangkin pada suhu 50, 60, 65 dan 70oC untuk 
menghasilkan poliol termetoksilat. 
 Kertas ini membincangkan kajian penghasilan 
hidroksi-eter-POo menggunakan tindak balas alkoholisis 
antara EPOo dengan 1-dekanol. Kesan suhu dan mangkin 
tindak balas yang digunakan akan dibincangkan. Peratus 
pembukaan gelang oksirana EPOo dilaporkan dan ujian 
pengecaman spektroskopi resonan magnetik nukleus 
karbon (13C-NMR) dan proton (1H-NMR) dilakukan 
bagi membuktikan kehadiran kumpulan hidroksil dan 
kehilangan gelang oksirana pada produk akhir tindak balas.

BAHAN DAN KAEDAH

Minyak sawit olein terepoksida (EPOo) dengan kandungan 
oksigen oksirana 3.61% telah disediakan daripada minyak 
sawit olein berjenama Seri Murni (FFM Marketing Sdn. 
Bhd.) (Darfizzi & Jumat 2010). 1-Dekanol diperoleh 
daripada Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd. 
 Tindak balas alkoholisis EPOo (Rajah 2) dijalankan 
dengan menggunakan mangkin asid. Pada mulanya, 
parameter suhu (55 dan 80oC) dan masa tindak balas 
(30-120 minit) telah dimanipulasi bagi mencari 
pengoptimuman suhu dan masa tindak balas dengan 
menggunakan asid sulfurik 3% v/w (Campanella et al. 
2010; Erhan & Perez 2002). Tindak balas diteruskan 
dengan melihat kesan peratus kepekatan mangkin asid 
sulfurik yang digunakan terhadap peratus pemutusan 
gelang oksirana. Setelah itu, kajian pengoptimum 
penggunaan mangkin asid yang berlainan (H2SO4, HCl, 
PTSA dan HClO4) pada 3 dan 5% v/w kepekatan asid.
 Selepas proses peneutralan dengan natrium 
bikarbonat 5% w/v, natrium klorida 5% w/v dan air 
suling dilakukan, pemisahan hasil dilakukan dengan 
menggunakan pelarut etil asetat dan etanol 95 bt. 
%. Etanol akan menyerap kandungan air, garam dan 
1-dekanol yang berlebihan. Manakala, hasil poliol akan 

RAJAH 2. Tindak balas alkholisis epPOO (sebatian major EPOo) dengan 1-dekanol
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terjerap dalam etil asetat. Kemudian, proses penyejatan 
pelarut dijalankan dengan menggunakan mesin pemutaran 
berwap. Sampel hasil akan dikira nilai kandungan oksigen 
oksirana (OOC) (AOCS Cd 9-57) (A.O.C.S. 1998; Paquot 
1979) dan peratus pembukaan gelang oksirana. Nilai 
hidroksil (OH) dikira berdasarkan kaedah AOCS Cd 13-60 
(Emery 1983). Pencirian sampel poliol yang dihasilkan 
melibatkan ujian kestabilan oksidatif, ujian takat kilat 
dan api (ASTM D 92-78), ujian kelikatan kinematik (ASTM 
D 445-79) (Emery 1983) dan indeks kelikatan (ASTM 
D2270) (Stachowiak & Batchelor 2005).
 Sampel hasil  di lakukan ujian pengecaman 
spektroskopi resonans magnetik nukleus-proton (1H-NMR) 
dan resonans magnetik nukleus-karbon (13C-NMR) 
bagi mengesahkan pembukaan gelang oksirana telah 
berlaku dan kehadiran kumpulan hidroksil dan eter 
bagi hidroksi-eter-POo. Analisis 1H-NMR dan 13C-NMR 
dijalankan menggunakan FT-NMR 600 MHz Cryoprobe, 
berjenama Bruker, model Avance 111 600 MHz dengan 
menggunakan pelarut kloroform (CDCl3) (Darfizzi & 
Jumat 2013).

HASIL DAN PERBINCANGAN

Sampel EPOo ditukarkan kepada sebatian hidroksi-eter-
POo menggunakan proses alkoholisis bermangkin asid 
dengan 1-dekanol. Mekanisme tindak balas pembukaan 
gelang dengan alkohol ditunjukkan pada Rajah 3. Sebatian 
1-dekanol bertindak sebagai nukleofil. Atom oksigen 

gelang oksirana akan terproton dan seterusnya berlaku 
serangan nukleofilik oleh 1-dekanol untuk membuka 
gelang oksirana dan terhasil kumpulan hidroksil. Proses 
nyah-proton berlaku untuk menghasilkan kumpulan eter 
(Wade 2006). Hasil alkoholisis mempunyai kumpulan 
berfungsi hidroksil dan eter. 
 Perbandingan spektrum 1H-NMR antara EPOo dengan 
hidroksi-eter-POo telah dilakukan seperti Rajah 4. 
Spektrum proton tersebut telah menunjukkan kehadiran 
puncak proton pada anjakan kimia 2.9 ppm bagi gelang 
oksirana EPOo. Spektrum proton hidroksi-eter-POo telah 
menunjukkan kehadiran puncak pada anjakan kimia 3.6 
ppm bagi proton pada karbon α yang terikat dengan 
kumpulan hidroksil (H – C – OH). Puncak proton 
yang terikat pada karbon kumpulan eter (R–O–C–H) 
wujud pada anjakan kimia 3.2 dan 3.5 ppm. Terdapat 
juga puncak proton pada anjakan kimia 4.8 ppm yang 
mewakili proton pada kumpulan hidroksil (-O–H) (Pavia 
et al. 2001). Perbandingan spektrum 13C-NMR antara 
EPOo dengan hidroksi-eter-POo telah dilakukan seperti 
Rajah 5. Spektrum karbon tersebut telah menunjukkan 
kehadiran puncak karbon karbonil yang terikat pada 
gelang oksirana EPOo pada anjakan kimia 57.4 dan 54.5 
ppm. Bagi spektrum karbon hidroksi-eter-POo, terdapat 
puncak karbon yang terikat pada kumpulan hidroksil 
(HC–OH) pada anjakan kimia 75 ppm. Terdapat puncak 
karbon pada karbonil kumpulan eter pada anjakan kimia 
72 ppm (RH2C–O–C) dan 82.6 ppm (R2–CH–OR) (Pavia 
et al. 2001).

RAJAH 3. Mekanisme tindak balas pembukaan gelang bermangkin asid secara alkoholisis

Langkah 1: Epoksida terproton untuk menghasilkan elektrofil yang kuat

Langkah 2: Serangan elektrofilik untuk membuka gelung oksirana

Langkah 3: Nyah-proton untuk menghasilkan sebatian 2-alkoksi alkohol

epoksida

sebatian 2-alkoksi alkohol
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RAJAH 4. Perbandingan Spektrum 1H-NMR EPOo dengan hidroksi-eter-POo

RAJAH 5. Perbandingan Spektrum 13C-NMR EPOo dengan hidroksi-eter-POo

 Kesan suhu dan masa tindak balas dicatatkan seperti 
Rajah 6. Semakin tinggi suhu yang digunakan, pemutusan 
gelang oksirana juga meningkat. Begitu juga dengan masa 
tindak balas. Semakin lama tindak balas, semakin tinggi 
pembukaan gelang oksirana dicatatkan. Pada 30 minit 
tindak balas, nilai OOC bagi suhu 80oC adalah sebanyak 
0.1% dengan 97.2% pembukaan gelang oksirana. Nilai OOC 
terendah yang dicatatkan pada 90 minit tindak balas bagi 

suhu 80oC iaitu sebanyak 0.0% dengan 100% pembukaan 
gelang oksirana. Pada suhu tindak balas 55oC, nilai OOC 
terendah hanya dicatatkan pada 90 minit tindak balas 
iaitu sebanyak 0.1% dengan 97.2% pembukaan gelang 
oksirana. Ini menunjukkan bahawa, suhu tindak balas 
yang tinggi telah mempercepatkan pembukaan gelang 
oksirana berlaku dan peratus pembukaan juga meningkat 
jika masa tindak balas bertambah. Lubguban et al. (2009) 
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telah menyatakan bahawa, masa tindak balas yang lebih 
lama akan memberikan pemutusan gelang oksirana yang 
lebih banyak dan penurunan nilai OOC. Gelang oksirana 
mempunyai kestearikan ikatan yang amat tinggi. Suhu 
tindak balas yang tinggi juga memainkan peranan 
dalam memutuskan gelang oksirana sampel terepoksida 
(Gunstone 2004). Keadaan ini akan menyebabkan ikatan 
gelang oksirana menjadi tidak stabil dan mudah terputus 
dengan dibantu oleh keadaan tindak balas berasid. Oleh 
itu, peratus pemutusan gelang oksirana yang tinggi dapat 
dicapai pada masa singkat dengan suhu tindak balas yang 
tinggi.
 Kesan penggunaan pelbagai jenis mangkin asid 
pada kepekatan 3 dan 5% v/w terhadap alkoholisis telah 
dikaji dan dicatatkan seperti Rajah 7. Peratus pembukaan 
gelang oksirana terendah telah dicatatkan bagi alkoholisis 

bermangkin HCl 3% v/w. Ini kerana HCl yang digunakan 
secara terus dari pengeluar adalah berketulenan 30%. 
Hanya 48.7 dan 75.7% pembukaan gelang oksirana bagi 
penggunaan 3 dan 5% mangkin (v/w). Mangkin PTSA telah 
mencatatkan 77.8 dan 93.3% bagi penggunaan 3 dan 5% 
mangkin (v/w). Peratus pembukaan gelang oksirana bagi 
mangkin H2SO4 dan HClO4 adalah hampir sama. Walaupun 
HClO4 lebih reaktif berbanding H2SO4, namun, mangkin 
HClO4 lebih mahal berbanding mangkin H2SO4. Oleh itu, 
mangkin H2SO4 lebih efektif dari segi kos dengan peratus 
pembukaan gelang oksirana yang tinggi dapat dicapai.
 Pencirian hidroksi-eter-POo adalah seperti Jadual 1. 
Sampel hasil mempunyai kelikatan kinematik dan indeks 
kelikatan yang sangat baik. Ini menunjukan peningkatan 
suhu tidak akan menyebabkan penurunan prestasi kelikatan 
kinematik sampel secara mendadak. Selain itu kumpulan 

RAJAH 6. Kesan suhu dan masa tindak balas terhadap nilai OOC hidroksi-eter-POo

RAJAH 7. Peratus pembukaan gelang oksirana bermangkinkan asid
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hidroksil (nilai hidroksil: 74 mgKOH/g) yang terdapat pada 
sebatian ini dapat memberi ruang untuk berlakunya tindak 
balas penambahan rantai cabang untuk menghasilkan 
sebatian terbitan baru yang mempunyai ciri-ciri pelinciran 
yang lebih baik. Penghasilan sebatian hidroksi-eter-POo 
adalah sebanyak 80%.

KESIMPULAN

Proses alkoholisis yang optimum dan efektif dapat dicapai 
dengan menggunakan mangkin H2SO4 3% v/w pada suhu 
tindak balas yang tinggi (80oC) selama 30 minit masa 
tindak balas dengan peratus penukaran sebanyak 99.2%. 
Sebatian hidroksi-eter-POo amat berpotensi untuk dijadikan 
sebagai produk perantara bagi kajian penghasilan stok 
asas biolubrikan berdasarkan ciri-ciri pelinciran yang 
telah ditunjukan.
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